BSTC 500 mm

NOTAS DE PROJETO:
a. SOLO
a.1.  Os solo empregado na mistura solo-brita deve ter limite de liquidez inferior a 25% e indice de

@ plasticidade inferior a 6%;
b. AGREGADO
BSTC 500 mm

Pl421 = 498+6,535 b.1.  Abrita deve ser obtida de agregado pétreo britado, classificada de acordo com NBR 7225(3),
pode ser constituida de pedra 1, pedra 2, pedrisco e p6 de pedra ou composicdo destas.
Deve. possuir as seguintes caracteristicas:

b.1.1. o0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha s& devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo, assim como de
outras substancias ou contaminagdes prejudiciais:

b.1.2. a granulometria da brita deve ser tal que passe 100% na peneira de 19,0 mm;
b.1.3. 0 desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51(4), deve ser
inferiora 50%;
Pl421 = 498+6,535 b.1.4. a perEia no ensaio de d’ur_abilidade, cgnfor_me DNER ME 089(5), em cinco 'ci_clo§, com
solugdo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20% e com sulfato de magnésio inferior
a 30%.

c. MISTURA SOLO BRITA
c.1. A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigéncias:

c.1.1. a porcentagem de brita, em peso da mistura, ndo pode ser inferior a 50% para a
mistura 50-50 e ; ndo pode ser inferior a 40% para a mistura 40-60;
\ c1.2. CBR = 80% e expanséo < 0,5% na energia modificada, conforme com NBR 9895, para
base do pavimento;
c1.3. CBR = 30% e expansao < 1,0% na energia intermediaria, conforme com NBR 9895,
Pl1422 = 499+11 467 para sub-base do pavimento.
\ d. SUBLEITO
. d.1.  Apds compactagao e regularizagdo do subleito:
P1423 = 501+11
N =90 698 d.1.1. CBR = 10% e expans&o < 2,0% na energia intermediaria, conforme com NBR 9895
Pl424 = 502+16,319
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PROJETO DE PAVIMENTACAO - TRECHO F-F PROJETO DE SINALIZACAO - TRECHO F-F

ESC: 1/500 ESC: 1/500 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAGAO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO E PROJETO DE SINALIZAGAO - TRECHO F-F

PREFEITURA DE MURIAE / CNPJ: 17.947.581/0001-76 DESCRIGAO:

PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO

PREFEITO IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS BETUMINOSO USINADO A QUENTE

ANOTAGOES:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS: LOCAL: ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE OS DISTRITOS DE ITAMURI E
BELISARIO - TRECHO 2 - MURIAE - MG

, ARQUIVO: DT_Pavimentacao_Iltamuri-Belisario Trecho 2.DWG
SECRETARIO CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA

R. T. PROJETO:
ESC: INDICADAS FOLHA:
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